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n PLANUM UND TRAGSCHICHT

Als Planum wird die Oberflache des zuvor verdichteten Untergrundes oder Unterbaus
bezeichnet. Nicht tragfahige Bodenschichten wie z.B. Lehm oder Mutterboden, so weit
abgraben oder auskoffern, bis standfester Boden erreicht wird. Das Planum wird mit einer
Rittelplatte verdichtet.

Einbringen einer ausreichend wasserdurchldssigen Trag- und Frostschutzschicht aus frost-
sicherem, kornabgestuftem Material (Kies oder Schotter mit der Kérnung 0 — 32 oder

0 — 45 mm) in einer Starke von ca. 20 — 40 cm, die Lagenweise bis zur Standfestigkeit
zu verdichten ist. Unebenheiten sind zu vermeiden, diese drfen nicht durch das Pflasterbett
ausgeglichen werden.

RANDEINFASSUNG

Pflasterdecken brauchen grundsatzlich eine stabile Randeinfassung.
Bordsteine sind héhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus
Beton zu setzen und erhalten eine Riickenstitze aus Beton. Es ist
darauf zu achten, dass das Rastermal (= Stein + Fuge) des Pflasters
durch auslegen einzelner Steinzeilen in Erfahrung gebracht wird um
Zuschnitt zu vermeiden.

PFLASTERBETT UND VERLEGUNG

Auf der ebenen und verdichteten Tragschicht wird die Pflasterbettungsschicht von ca.

4 — 5 cm aufgebracht. Diese besteht aus einem Edel-Brechsand-Splitt-Gemisch der
Kornung O — 5 mm (bei Okopflaster 2 — 5 mm). Die Pflasterbettungsschicht gleichméBig
mit Richtlatte Uber zwei Kantholzer oder Stangen abziehen. Unebenheiten und groBe Ver-
tiefungen in der Tragschicht diirfen nicht mit dem Bettungsmaterial ausgeglichen werden.
Nach dem Abziehen darf das fertige Pflasterbett nicht mehr betreten werden. Es ist darauf
Zu achten, dass die Steine héhen-, winkel- und fluchtgerecht versetzt werden. Dabei muss
ein Fugenabstand von 3 — 5 mm eingehalten werden, da die Abstandsnocken keinen
Fugenersatz darstellen, d.h. eine Pressverlegung ist zwingend zu vermeiden. Um ein
homogenes Gesamtbild in Farbe und Struktur zu erreichen, sollte aus mehreren Paletten
gleichzeitig verlegt werden.

3 — 5 mm Fugenbreite

EINBAUANLEITUNG

... In funf Schritten zur
fachgerechten Flache.

n VERFUGUNG

Noch wahrend der Verlegung werden die Fugen mit einem kormabgestuften Splitt
der Krmung 0 — 2 mm oder 0 — 4 mm (bei Okopflaster 1 — 3 mm) verfiillt und
abgekehrt. Nur im trockenen Zustand einkehren! Ungewaschener Sand darf nicht
verwendet werden, da dieser zu Verfarbungen fihren kann. Verbleibt das Fugen-
material ber langere Zeit auf dem Pflasterbelag, kann dies zu Verfarbungen auf
der Oberflache fuhren.

ABRUTTELN

Flachenrtttier mussen fur die jewellige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein.
Empfehlungen siehe Seite 95 unter Abritteln,

Die Flache ist vor dem Abriitteln sauber abzukehren und muss trocken sein
(Vermeidung von Riittelflecken). Beim Abritteln miissen die Fugen soweit
geflllt sein, dass sich die Steine durch den Rittelvorgang nicht verschieben
konnen. Das Abrtteln erfolgt von den Randern beginnend zur Mitte hin unter
Verwendung einer Kunststoffschirze. Hohenunterschiede dirfen nicht mit
Gewalt durch WeiterrUtteln ausgeglichen werden. Nach dem Ruittelvorgang
die Fugen nochmals verfillen und abkehren,

FUGENAUSBILDUNG

Die Fugenbreite muss 3 —5 mm betragen (DIN 18318). Der untere Wert
darf nicht unterschritten werden, damit eine volistandige Flllung der Fugen
erreicht werden kann. Der obere Wert sollte nicht (iberschritten werden,
damit sich das Fugenmaterial gut verfestigen kann. Abstandhalter sind kein
Ersatz fur das vorgeschriebene Fugenmab.,



